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第117号代価表アスファルト人力舗装
において、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物開粒度13の
締固め密度（ｔ/m3）はいくらで計算
していますか。あるいは100ｍ2当た
りの数量（ｔ）を教えてください。

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物開粒度13の締固め密度
は2.15(ｔ/m3)で計算しています。
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